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Checkliste fiir Planer und ortliche Bauaufsicht

v Die Planung wird nach der Rohbaufertigstellung nochmals gepriift

v Die maximalen zuldssigen Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202,
Tabelle 3 sind in die Ausbauplanung und Ausfiihrung aufzunehmen

v Der Waagriss wird vom Baumeister vor Beginn der Ausbaugewerke
ausreichend aufgetragen, und dient gleichzeitig als eigene Priifung des
malgenauen Rohbaus

v Installationsleitungen sind in ihrer Lage und Hohe laufend zu kontrollie-
ren, ob sie im FuBbodenunterbau ausreichend Deckung finden

v Bei FuBbodenheizungen ist vor Ausfiihrung ein Koordinationsgesprach
mit dem Estrichleger durchzufiihren

v Gemeinsame Festlegung der Fugenausbildung und deren Lage

v Provisorischer Verschluss des Rohbaus zur Verhinderung von Zugluft
und Witterungseinfliissen

v Priifung ob Holz- oder Holz-Alufenster vor der Estrichverlegung versetzt
werden kénnen

v Abstimmung der weiteren Innenausbauarbeiten im Zusammenhang mit
der Estrichtrocknung

v Festlegung der logistischen Transport- und Lagerzonen nach der Estrich-
herstellung fiir die Nachfolgegewerke (Belastungszeitpunkt beachten)

v Beriicksichtigung der Ausheizdauer bei FuBbodenheizung fiir die Be-
lagsverlegung

v Zeitplanung fiir die Belagsverlegung in Abhangigkeit der Estrich-
restfeuchte — CM-Messung durchfiihren

Zu beachten bei
FuBbodenheizungen:

Rechtzeitige Durchfiihrung eines Ko-
ordinationsgespraches zur Schnitt-
stellenkoordination zwischen:

* Architekt

« Fachplaner

* Heizungsbauer
* Estrichleger

» Bodenleger

 Bauherrn od. Bauherrnvertreter

Zweck — Abstimmung der ineinan-
dergreifenden Gewerke Uber:

* Konstruktionshéhe

* Fugenplan/Fugenteilung
* Feuchtemessstellen

* Einzelraumregelung

» Wahl des Bodenbelages

Uber diese Besprechung sollte ein
Protokoll gefiihrt werden. Dies
dient der Sicherstellung eines opti-
malen Bauablaufs.

Zur Unterstiitzung ist die Zuhilfe-
nahme einer Checkliste sinnvoll.
Diese sollte in eine chronologische
Abfolge der nachstehenden einzel-
nen Arbeitsschritte unterteilt sein:

 Bestandsaufnahme der vor-
handenen Unterkonstruktion

* Architekturplanung
* Planung Haustechnik
+ Koordination Planung

* Ausfiihrung und Bautiberwa-
chung

* Estrichherstellung
* Oberbodenverlegung

« Schnittstellen Heizung/Estrich/
Oberboden

Vor der Estrichherstellung:

» Sind die Heizungsrohre ausrei-
chend gegen Lageveranderung
gesichert?

+ Stehen die Rohre bei der Est-
richeinbringung unter Druck?

* Ist die Rohriiberdeckung ent-
sprechend den vorgaben ein-
gehalten?

« Sind Messstellen markiert?

» Sind Fugen entsprechend der
Vorgaben angelegt?

« Funktionsheizen durchfiihren!

* Ist Belegereifheizen erforder-
lich?
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